Karta techniczna

Stan: sierpien 2016

Zakres stosowania

m Do zastosowan wewnetrznych.

m Do posadzek, $cian i sufitow.

= Do gruntowania podtozy drewnianych
(np. desek) oraz drewnopochodnych
(np. ptyt widrowych, ptyt OSB) przed
naktadaniem hydroizolacji dyspersyj-
nej (PCl Lastogum®) lub cemento-
wej (np. PCI Seccoral®), wylewaniem
mineralnych mas samopoziomuijg-
cych oraz wyklejaniem ptytek cera-
micznych, kamiennych i szklanych
przy uzyciu cementowych zapraw
klejacych PCI.

= Do przeciwwilgociowego zabez-
pieczenia ptyt wiérowych, pod-
t6g z desek drewnianych, ptyt
OSB, ptyt gipsowo-kartonowych
i gipsowo-wioknowych.

= Do przeciwwilgociowej impregna-
cji wszystkich powierzchni ptyt wié-
rowych przed ich zamocowaniem

Wiasciwosci produktu

m Nie zawiera rozpuszczalnikéw, bar-
dzo niska emisja substancji szkodli-
wych — znak EC 1 PLUS.

u Gotowy do uzycia, nie wymaga
mieszania z woda.

®m Wysoka wartos¢ wspétczynnika p -

Fur Bau-Profis

do konstrukgciji nosne;.

m Do zabezpieczenia przed deforma-
cja w wyniku dziatania wilgoci krawe-
dzi ciecia ptyt drewnopochodnych,
posiadajgcych przeciwwilgociowe
zabezpieczenie powierzchniowe (np.
ptyt OSB).

= Do wykonywania paroizolacji podtozy
cementowych, np. betonu, tynku,
ptyt Fermacell itp. na sufitach obcia-
zonych parg wodng (nad natryskami,
basenami ptywackimi, w obiektach
SPA, w piekarniach itp.).

PCI Wadian® to skuteczny grunt, chronigcy pod-
toza drewnopochodne pod oktadziny ceramiczne
przed oddziatywaniem wilgoci i pary wodnej.

= Do wykonywania paroizolacji na tyn-
kowanych wewnetrznych systemach
izolacji cieplnej, w celu zapobiezenia
kondensacji pary wodne;.

m Do obiektéw budownictwa ogdlnego:
mieszkalnych, biurowych, handlo-
wych itp.

skuteczna ochrona wrazliwych pod-
tozy przed deformacijg w wyniku
dziatania wilgoci i pary wodne;.

m Dobra przyczepnos$¢ do podtoza
oraz do mineralnych zapraw Klejg-
cych, wylewek i szpachléwek.
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Dane techniczne

Baza materiatowa
Kolor

Sktadniki

Gestosc
Trwatos¢
Sktadowanie

Opakowanie

Zuzycie przy 2 warstwach
Wydajnos¢ przy dwukrotnym
nanoszeniu

Grubosci warstwy

Temperatura aplikacji i podtoza
Czas utwardzania®

Czas odpowietrzania po 1 warstwie*
Czas odpowietrzania po 2 warstwie*

Wyklejanie ptytek, naktadanie uszczel-
nienia dyspersyjnego lub cemento-
wego po*

Odpornos¢ termiczna suchej powtoki
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej u

Réwnowazna grubos¢ warstwy
powietrza s,

Bezrozpuszczalnikowa dyspersja tworzyw zywic syntetycznych
Z0tty

produkt 1-sktadnikowy

ok. 1,2 g/cm?

6 miesiecy

w suchym miejscu, chroni¢ przed mrozem, nie sktadowac¢ dtugotrwale w temperatu-
rze powyzej +30°C

kanister 5 |, nr art./kod EAN 1890/3
pojemnik 1 1, nr art./kod EAN 1881/1

ok. 150 do 200 ml/m?

kanister 5 | wystarcza na ok. 25 do 33 m?
pojemnik 1 | wystarcza na ok. 5 do 6,5 m?

ok. 0,1 mm

+5°C do +30°C

ok. 12 godzin

ok. 30 minut

ok. 12 godzin

ok. 12 godzinach od wykonania 2. warstwy

do +80°C
ok. 350000

ok. 30 m

* Przy +23°C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. WyZsza temperatura i nizsza wilgotnos$¢ skracaja, nizsza temperatura i wyzsza wilgotnosc wydtuzaja

podane czasy.

Przygotowanie podtoza

m Podtoze powinno by¢ zwarte, nosne
i czyste, tj. pozbawione wszel-
kich substancji zmniejszajgcych
przyczepnosé.

m Ptyty drewnopochodne powinny
wykazywac¢ maksymalnie 10% wil-
gotnosci. Ptyta drewnopochodna
na podtodze musi mie¢ grubo$¢ min.

Sposdb uzycia

1 Dokfadnie wymiesza¢ zawartosé
pojemnika (pojemnik 1-litrowy wystar-
czy kilkukrotnie wstrzgsnac).

2 Wla¢ do czystego naczynia
potrzebng ilos¢ gruntu.

3 Przy pomocy szczotki, pedzla z krot-
kim sztywnym wiosiem, ewentual-

nie ggbkowego watka malarskiego

25 mm, a na $cianie - min. 19 mm. m Podfoza cementowe, np. tynk

Rozstaw wkretéw, mocujgcych ptyte cementowy, beton itp., nalezy naj-
do konstrukcji nosnej nie moze prze- pierw zagruntowac srodkiem PCI
kracza¢ 40 cm. Przyscienna dylata- Gisogrund®, rozcienczonym w pro-
cja obwodowa posadzki musi mie¢ porcji 1:1 z wodg. Pozostawi¢ grunt
szerokos$¢ min. 8 mm. Styki ptyt wid- do wyschnigcia.

rowych muszg by¢ sklejone.

rozprowadzi¢ grunt metodg ,na krzyz”
na podtozu w sposob kryjacy i do nasy-
cenia, ale unikajgc niewchtonietych
zastoin.

4 Odczekac¢ do catkowitego wyschnie-
cia i rozprowadzi¢ kolejng warstwe
gruntu.

5 Po wyschnieciu 2. warstwy mozna
wykonywac uszczelnienie dyspersyjne
(PCI Lastogum®) lub cementowe (np.
PCI Seccoral®) albo przyklei¢ cemen-
towg zaprawg oktadzine ptytkows .
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1. Rozprowadzi¢ PCl Wadian® metoda ,na
krzyz” na podtozu, pokrywajgc doktadnie catg
powierzchnie.

4. ... lub uszczelnienie cementowe PCI Seccoral ®.

Zalecenia i uwagi

= W przypadku aplikacji natryskiem
uzywac odpowiednich masek
ochronnych.

m Bezposrednio po uzyciu nalezy oczy-
&ci¢ narzedzia wodg. W stanie utwar-
dzonym mozliwe jest tylko mecha-
niczne usuniecie stwardniatego
gruntu.

m Stosujgc PCl Wadian® na impregno-
wanych powierzchniach ptyt drew-
nopochodnych (np. OSB) nalezy te
powierzchnie uprzednio przeszlifo-
wac i odpylic.

= Nie rozciencza¢ woda.

2. Po uptywie czasu odpowietrzania, wynosza-
cego ok. 30 minut, nanie$¢ na catg powierzchnie
druga warstwe.

5. Po wyschnieciu uszczelnienia mozna przy
uzyciu zaprawy cementowej wyklei¢ oktadzine
ptytkowa.

m W strefach bezposredniego oddziaty-
wania wody (np. natrysk, nad wanna,
podtoga w pomieszczeniu wilgot-
nym, blat kuchenny), przed wykleje-
niem oktadziny ptytkowej nalezy naj-
pierw wykona¢ uszczelnienie (np.
PCI Lastogum® lub PCI Seccoral®).
Narozniki i dylatacje uszczelni¢
poprzez wklejenie tasmy uszczel-
niajgcej PCl Pecitape® Objekt.
Oktadziny wykleja¢ elastyczng
cementowg zaprawg PCI.

m Nie stosowa¢ do paroizolacji pod-
tozy na zewnagtrz budynkéw oraz

3. Po catkowitym wyschnieciu PCl Wadian® moz-

na nanies¢ na podtoze uszczelnienie dyspersyjne
PCI Lastogum®...

w saunach parowych eksploatowa-
nych w sposdb masowy.

® Nie sktadowac¢ zagruntowanych
srodkiem PCIl Wadian® ptyt drew-
nopochodnych bezposrednio jedna
na drugiej.

= W razie jednostronnego nanosze-
nia PCl Wadian® na ptyte, nalezy
wykluczy¢ dziatanie wilgoci od strony
odwrotnej.

= Nie stosowac w razie wyklejania
oktadzin za pomoca kleju poliureta-
nowego PCI Collastic®.



Karta techniczna
PCI Wadian®

Wskazowki BHP

Nie dopuszcza¢ do wyschniecia dys-
pers;ji na skorze. Chroni¢ oczy w razie
niebezpieczenstwa rozprysku. Jesli
dyspersja dostanie sie do oczu,

Utylizacja odpadéw

Dokfadnie opréznione opakowania po
produktach PCI oraz pozostate, nie

wykorzystane resztki produktéw nalezy

usuwac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Serwis dla projektantéw

W sprawie doradztwa obiektowego

i dodatkowych informaciji nalezy zwra-
cac sie do regionalnych doradcéw
techniczno-handlowych PCI.

Przedstawicielstwo i dystrybucja
w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.0.

Dziat Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12

PL 63-100 Srem

telefon 616366300

faks 6163663 14
www.pci-polska.pl

natychmiast sptukac je doktadnie
woda. Jesli podraznienie oczu nie
minie w ciggu kilku minut, udac sie
do okulisty.

W kartach technicznych podajemy ogodine
wytyczne stosowania produktéw. Rzeczywiste
warunki aplikacji na budowach moga odbiegac
od informacji zawartych w niniejszej karcie
technicznej. Z tego wzgledu Uzytkownik jest
zobowigzany do dokonania sprawdzenia
mozliwoéci aplikacyjnych produktu w innych
warunkach od podanych w karcie technicznej.
W razie specjalnych wymagan nalezy zasiggna¢
naszej porady technicznej.

Dalsze informacje znajdujg sie w karcie charak-

terystyki produktu.

Za niepetne i niewtasciwe dane w naszych
kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie
razacego zawinienia (dziatania umysinego lub
razacego niedbalstwa); powyzsze nie dotyczy
ewentualnych roszczen z tytutu ogélnych
przepiséw o odpowiedzialnosci za produkt.
Wydanie niniejsze traci aktualno$¢ z ukazaniem
sig nowego wydania karty technicznej.

Wydanie sierpien 2016.



